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Кіріспе 

Сәулелендірілген сілтілі және сілтілі жер металдарының сульфаттарын зерттеу 

олардың дозиметрлерде, сцинтилляторларда және люминофорларда активті элементтер 

ретінде қолданылуына байланысты[1]. Сондай сульфаттардың бірі 𝐿 𝐾𝑆𝑂  кристалы болып 

табылады. Бұл қосылыстың қызығушылығы оның пироэлектрлік, супериондық 

ӛткізгіштігімен, сегнетоэластикалық және сегнетоэлектрлік қасиеттерімен, сондай-ақ 10÷950 

К аралығында бірнеше фазалық ӛтулердің болуымен байланысты[2]. 𝐿 𝐾𝑆𝑂  кристалының 

құрылымы кеңістіктік тобы P63 гексагональ құрылымға ие. Элементар ұяшығының ӛлшемі а 

= 0.51452(2) нм, с = 0.86343(6) нм және Z = 2-ге тең. Ол екеуіне де ортақ ұшы оттегі болып 

табылатын SO4 және LiO4 тетраэдрлерінің қайталанып орналасуынан тұрады[3].  

 

 
 

1-сурет – Бӛлме температурасы кезіндегі        монокристалының гексагональ 

құрылымы [4] 
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